Hochglanzvergolden im Innen- und AuBBenbereich
Kolner Instacoll System

Das System besteht aus zwei Komponenten:
1. Instacoll Base gelb oder klar und 2. Instacoll Aktivator

Methode

Das Instacoll Vergoldungssystem ist ein ausgereiftes Klebemittel fir Hochglanzvergoldungen im AuBenbereich.
Das System ist umfangreich getestet und entspricht den Anforderungen einer haltbaren AuBenvergoldung. Das
Instacoll System wird seit 1990 auf vielen bekannten Denkmalern mit sehr guten Ergebnissen angewendet. Als
erstes wird die Base aufgebracht, die nach der Trocknung die entsprechende Haftung durch das Auftragen eines

zweiten Produktes, dem Aktivator, erhalt.

Untergrund

Die Untergriinde missen trocken, staub- und fettfrei und auf eine Ubliche Art und Weise vorbehandelt sein. Auf
einem glatten Untergrund wird im Allgemeinen das beste Ergebnis erzielt. Im Ubrigen missen Untergriinde so
beschaffen sein, dass sie auch ohne Vergoldung Witterungseinflissen im AuBenbereich widerstehen kénnen.
Beim Vergolden von Metallen muss der Untergrund mit einem Primer und 2 Schichten Hochglanzlack vorbehan-
delt werden (Tipp: Farbe RAL 1001). Diese Schichten mlssen gut getrocknet sein. Die erste Schicht wird mit z.B.
Scotchbrite (Schleifvlies) mattiert. Der Primer und die Lackschichten erfillen die Funktion einer Isolierschicht um

Kontaktkorrosion zu vermeiden. Achtung: Instacoll Base niemals direkt auf einer Pulverbeschichtung anwenden.

Auftragen von Instacoll Base mit Pinsel

Instacoll Base wird mit einem (Toray) Kunsthaarpinsel gleichméaBig aufgetragen und kann mit Leitungswasser
verdinnt werden. Bei Temperaturen zwischen 15 °C und 22 °C braucht das Produkt nicht verdiinnt zu werden.
Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 15 °C ist eine geringe Verdlinnung notwendig. Unter 5 °C kann das Pro-
dukt nicht verarbeitet werden. Bei Temperaturen Gber 22 °C kénnen nur kleine Oberflachen behandelt werden.
Instacoll Base groB3zligig auftragen. Wird das Produkt zu diinn aufgetragen, bleiben Pinselstriche sichtbar. Falls
es fur die Glattheit der Oberflache erforderlich ist eine zweite Schicht aufzutragen, muss die erste Schicht erst
vollstandig getrocknet sein. Bei dem Auftragen einer zu dicken Farbschicht in einem Arbeitsgang, besteht Gefahr

von Absackungen und Runzelbildungen.

Auftragen von Instacoll Base mit Spriihtechnik (niedriger Druck)

Stellen Sie das Produkt auf eine Viskositdt von 20 bis 28 Sekunden (Dincup 4) bei 20 °C ein. (Bei einer Tempe-
ratur von weniger als 5 °C kann das Produkt nicht verarbeiten werden). Dieses entspricht dem Verdiinnen mit
Leitungswasser zwischen 5% und 10%. Zu verwenden ist ein Sprihkopf von 1 bis 1%2 mm. Die Trockenzeit beim
Sprihen dauert meistens langer als beim Auftragen mit dem Pinsel, da die Schicht beim Sprihen im Allgemeinen

dicker ist. Die Trocknung kann bei Bedarf mit Hilfe eines Seidenpapiers getestet werden (siehe Trockenzeit).

KVP Koélner Vergolderprodukte GmbH - www.kolner-vergolderprodukte.de
Phone: +49 351 862 689 50 - Fax: +49 351 862 634 91 - info@kolner-vergolderprodukte.de




Trockenzeit

Bei einer Temperatur von 20 °C betragt die Trockenzeit mindestens 1 Stunde. Zur Sicherheit werden jedoch 3
Stunden empfohlen. Bei niedrigen Temperaturen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist die Trockenzeit langer. Ob
die Schicht vollstéandig trocken ist kann wie folgt getestet werden: Nehmen Sie ein Stlck Seidenpapier von einem
Blattgoldheft und driicken Sie dieses vorsichtig auf die Schicht. Bei einer gut getrockneten Schicht bleibt das
Papier nicht kleben.

Auftragen von Instacoll Aktivator und Blattgold

Nachdem die Instacoll Base Schicht getrocknet ist, kann der Instacoll Aktivator aufgetragen werden. Das Auftra-
gen des Aktivators ist zeitlich nicht begrenzt, sodass dieser auch erst Monate spater aufgetragen werden kann.
Verwenden Sie hierzu ein mit Instacoll Aktivator durchtranktes Instacoll Tissue. Instacoll Aktivator auf eine so
groBe Flache aufgetragen wie innerhalb von 60 Minuten mit Blattgold belegt werden kann. (Achtung: wird lan-
ger als 60 Minuten auf einer bereits mit Aktivator behandelten Flache geklebt, besteht Gefahr, dass das Blattgold
nicht mehr gut haftet). Der Instacoll Aktivator trocknet in ungefdhr 5-10 Minuten. Sobald der Instacoll Aktivator
komplett getrocknet ist, ist Instacoll Base aktiviert und hat genau die richtige Haftung fur eine Blattgold oder
Blattsilber Hochglanzvergoldung entwickelt. Das Blattgold mit einem Instacoll Tissue leicht andrticken. Fir Unter-
grinde mit Relief kann das praktische Instacoll Tool verwendet werden. Hiermit kann das Blattgold auch in Ver-
tiefungen angedrickt werden. Es wird leicht Gberlappend gearbeitet, sodass keine unbedeckten Flachen entste-
hen. Reiben Sie innerhalb der Verarbeitungszeit die Kanten der einzelnen Blattgoldstiicke mit Hilfe eines weichen
Tuchs, mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen, ineinander. Das gesamte verarbeitete Blattgold muss
angedrlckt und poliert werden. Achten Sie darauf, dass die Flachen die bereits mit Instacoll Aktivator bearbeitet
aber noch nicht mit Blattgold belegt sind, verschont werden, da ansonsten das Haftungsvermdogen verloren geht.

(Tipp: Verwenden Sie die speziellen Instacoll Tissues.) Polieren mit Achatsteinen ist nicht méglich.

*Wetterbestandigkeit

Mit Blattgold vergoldete Oberflachen kénnen sofort milden Wettereinflissen (trocken und nicht zu kalt) ausge-
setzt werden. Bei ungiinstigen Wettereinflissen wie niedrige Temperaturen in Kombination mit Regen, Schnee
oder Hagel, muss mit einer langeren Trockenzeit (mehrere Tage, in Abhdngigkeit von den Wetterumstanden)
gerechnet werden. Im Laufe der Zeit nimmt die Glanzintensitat durch diese Wettereinflisse ab. Im Vergleich mit

der traditionellen Olmixtion Vergoldung bleibt Instacoll aber glanzender.

Kolner Instacoll System MATT (nur im Innenbereich)

Arbeitet genauso wie Instacoll fir Hochglanzvergoldung. Die mattgelbe Variante ist dunkler als die gelbe Glanz-
variante und somit ist gut zu erkennen, wo die Vergoldung matt oder glanzend wird. Bei Bedarf kénnen Instacoll
Base Matt und Instacoll Base Glanz gemengt werden.

Hierbei kann folgendermalBen vorgegangen werden: Instacoll Base Matt auf die zu vergoldende Flache auftra-
gen, minimal 3 Stunden trocknen lassen, danach die gewiinschten Bereiche mit Klebeband abkleben (z.B. eine
Zierleiste). Instacoll Base Glanz auf die bereits mit Instacoll Base Matt bearbeitetet Flache auftragen und diese
trocknen lassen. Danach aktivieren und vergolden. Beim Blattgoldkleben entsteht dadurch automatisch ein
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Hochglanz- und Matteffekt. (Natdrlich kann auch andersherum, zuerst mit Instacoll Base Glanz und dartber mit
Instacoll Base Matt gearbeitet werden). Instacoll Mattvergoldung ist nicht fir den AuBenbereich zu empfehlen,
da eine matte Oberflache mehr Schmutz anzieht

Kolner Instacoll System HA (hoch aktiv)

Instacoll HA besitzt eine etwas hohere Haftung und ist speziell fir Metalle die dicker als das Blattgold in Stan-
dardausfiihrung sind, entwickelt. Instacoll HA wird bei extra dickem Blattgold mit einer Qualitdt von mehr als
20g pro 1.000 Blatt verwendet. Instacoll HA grau ist speziell fir die Verarbeitung von Blattsilber und Palladium
entwickelt. Die Verarbeitung von Instacoll HA ist, neben der Berlcksichtigung einer anderen Trockenzeit, dieselbe
wie beim normalen Instacoll. Instacoll Base HA muss minimal 48 Stunden trocknen bevor die Flache mit Instacoll

Aktivator HA bearbeitet werden kann.
Wer das Verwenden von Olmixtion gewdhnt ist, muss beim Vergolden mit Instacoll
folgendes beachten:

Olmixtion Instacoll
- Kleben nach 3 oder 12 Stunden. - Instacoll Base gelb oder klar auftragen und
vollstandig trocknen lassen (1-2 Std - HA 24 Std)-
Aktivator mit einem Tuch oder Pinsel auftragen und
trocknen lassen (5-10 min).

- Blattgold vorsichtig auftragen. - Blattgold auftragen und mit einem Tuch kraftig Gber

das Transferpapier reiben.

- Blattgold wird sofort vom Transferpapier abgelost. - Transferpapier ablosen, das Blattgold noch einmal
- Mit einem Vergolderpinsel leicht andriicken. fest andrlicken und Uberschissiges Gold abstauben.

Danach mit einem Instacoll Tissue polieren

- Zeit wahrend der geklebt werden kann ist begrenzt. - Die Zeit wahrend geklebt werden kann ist
unbegrenzt.
- Nachdem der Aktivator getrocknet ist, kann ungefahr
1 Stunde geklebt werden. Sollten Sie merken, dass die
Haftung nachlasst, kénnen Sie erneut Aktivator auftra-

gen. Diesen trocken lassen und weiter kleben.

- Mehrere Wochen trocknen lassen um Wetterbestan- - Kann bei nicht zu extremen Wetterumstéanden sofort
digkeit zu erzielen. nach dem Auftragen des Blattgoldes nach drauBen.
(siehe ,Wetterbestandigkeit”)
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Tipps:

- Fur Buchstaben und Zierleisten kénnen Sie Instacoll auch ohne Aktivator verwenden. Auftragen, 1 Stunde
trocknen lassen und danach innerhalb ca. 1 Stunde vergolden.

- Verwenden Sie einen Kunsthaarpinsel (Toray).

- Verwenden Sie zum Festdriicken des Blattgoldes ein geeignetes Tuch, z.B. das spezielle Instacoll Tuch.

- Aktiviert werden kann bereits nach 1-2 Stunden aber auch erst nach einem Tag, einer Woche oder selbst einem
Jahr. Bearbeiten Sie den Untergrund daher zuerst vollstandig mit Instacoll Base. Bei groBen Flachen ist es von
Vorteil Instacoll zu sprihen.

(alle genannten Trocken- und Verarbeitungszeiten basieren auf einer Temperatur von 15-20 °C und einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit von 50-80%)

Weltweit wurden unzéhlige Objekte und Monumente mit dem modernen und hochwertigen Klebemittel , Kol-
ner Instacoll System” vergoldet. Zum Beispiel Deutschlands groBte, vergoldete Objekt im AuBenbereich, die
Siegessaule (Victoria) in Berlin und die Turmzwiebel sowie das Kreuz der Russisch Orthodoxen Gedachtniskirche
in Leipzig.

Weitere Hinweise:

Fur Buchstaben und Zierstreifen kann unmittelbar, ohne Anwendung von Instacoll-Aktivator vergoldet werden:
Etwa 1 Stunde nach Aufbringen des Instacolls bleibt der Film fir eine weitere Stunde klebrig. Sollte die Zeit fur
eine flachige Vergoldung nicht ausreichen, kann mit Instacoll Aktivator weitergearbeitet werden.

Wir raten zur Benutzung von Flachpinseln mit Kunststoffborsten.

Das geeignete Tuch ist aus Trikotstoff. Es ist weich und fusselt nicht. (das am besten geeignete Tuch zum Polieren
ist das Kolner Instacoll Tissue, garantiert kratzerfreie Polierungen sowie bindet keinen Schmutz, extrem langlebig)
Aktivieren kann man bereits 1 Stunde nach Filmbildung. Aber auch erst Tage, Wochen oder Monate spéter. Des-
halb ist Instacoll + Instacoll-Aktivator ein sicheres, dauervergoldbares System.

Instacoll kann nach Verdiinnung auch gespritzt werden (Verdiinnung 5% mit Wasser). Man benétigt ein Nieder-

druck-Spritzgerat mit einer Disenweite von 1 bis 1,5 mm.
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Verarbeitungsanleitung fiir Kdlner KGGG-System

Polimentvergoldung

Mit diesem System machen Sie eine hochwertige Polimentvergoldung.

Das System besteht aus drei Produkten: 1. dem Einlassgrund, 2. der Eintopf-Grundierung und 3. einer Netze.
Alle Komponenten sind wasserverdiinnbar und werden kalt aufgebracht. Dadurch sparen Sie Zeit und haben
immer eine gute Haftung zwischen den verschiedenen Schichten. Eine Polimentvergoldung die nicht misslingen

kann!

Kolner KGGG-System Komponente 1 Sealer P (100 ml - 500 ml - 1000 ml - 4000 ml)
Sealer P wird angewendet um saugende Untergrinde in de Kappilaritadt zu mindern und um die Haftung zu den

nachfolgenden Fondauftragen zu sichern. Zum Beispiel fir Vergoldungen auf Gips, Stein und Holz.

Kolner KGGG-System Komponente 2 Fond (100 ml - 500 ml - 1000 ml - 4000 ml)

Der Fond ist eine wasserverdiinnbare, kalt zu verarbeitende Eintopf-Grundierung der die Kreideschichten und
Polimentschichten des traditionellen Systems ersetzt. Der Fond ist direkt in der richtigen Farbe anzuwenden.
Meistens werden 4- 6 Schichten, je nach Art des vorliegenden Reliefs, aufgebracht.

Es gibt auch eine spritzfahige Version dieses Produktes fur industrielle Anwendungen (Sprayfond ab 4I-30I).

Kolner KGGG-System Komponente 3a Colnasol (10 g)

Beim KGGG-System benutzt man nicht die tbliche Alkoholnetze sondern eine schwache Lésung von Hautleim
in Wasser. Die Colnasol-Tabelette wird in heiBem Wasser gelost. Nach Abkuthlung kann die Netze angewendet
werden. Eine Tablette reicht fir einen halben Liter Wasser. Auch Teile der Tablette kénnen eingesetzt werden.

Nach dem AnschieBen des Blattgoldes warten Sie bitte 4-6 Stunden bis zum Achatpolieren.

Kolner KGGG System Komponente 1

Sealer P

Einlassgrund - Als kapillarschlieBende Komponente ist Sealer P- Teil des Kélner Systems

Produkteigenschaften

Sealer P ist eine feinst disperse Acrylharzdispersion ohne Zusatz organischer Losemittel, frostbestédndig. Nach
Filmbildung wasserquellbar, jedoch nicht echt reversibel. Pinselreinigung mit Wasser. Eingetrocknete Pinsel nur
mit organischen Losemitteln wie Ethylalkohol oder Aceton. Lagerfahigkeit min. 12 Monate bei kihler und ver-

schlossener Lagerung.

Anwendungsbeschreibung
Der Sealer P wird auf den sauberen Untergrund mit einem Pinsel oder einem Spritzgerat aufgetragen. Die Auf-
tragsmenge hangt von der Saugfahigkeit und der Untergrundrauhigkeit ab. Bei unerwartet starker Saugfahigkeit
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trdgt man 2- bis 3-mal Sealer nass-in-nass auf.

Nach der Trocknung der Impréagnierung sollte kein glanzender Film an der Oberflache sichtbar sein. Geschlos-
sene Filme konnten eine Rissbildung in der nachfolgenden Grundierung ausbilden! Sollte die Gefahr bestehen,
dass sich ein Oberflachenfilm bildet, so hat es sich als glinstig erwiesen, bereits im nassen Zustand einen Teil des
Filmbildners wieder wegzuwischen. Nach Trocknung des Sealers P kann Kélner-GlanzGold-Grund oder eines der

anderen filmbildenden Anlegemittel aufgetragen werden.

Sealer 123-A- als Firnis oder farbige Lasur

Sealer 123-A- kann auch als oxidationsschitzender Firnis Uber Silber oder Schlagmetall verwendet werden.

Die NaBreibfestigkeit z.B. beim Abwischen des Firnisfilms mit einem feuchten Tuch ist eingeschrankt (Quellung).
Keine Verwendung von Sealer 123 -A- im AuB3enbereich!

Firnisse auf Basis Sealer 123-A- zeigen eine gute Vergilbungsresistenz was Uber einen Beobachtungszeitraum von

8 Jahren bei Tageslichteinwirkung im Innenraum belegt werden konnte (wichtig Uber Silber!).

Sealer 123-A- mit ca. 20% bis max. 50% Leitungswasser verdinnen und mit weichem Haarpinsel einmal nicht
zu dunn auf die metallisierte Flache auftragen. Lufteinschlisse mindern Sie durch gutes Einarbeiten des Firnisses

in den vorher ganz leicht angefeuchteten Pinsel.

Farbige, transparente Lasuren z. B. zur Patinierung oder anderen Imitationstechniken erzielt man durch Abténen
der Lieferform des Sealers mit in Ethylalkohol gelésten Farbstoffen, die sich beispielsweise als pulverige Holzbe-
izen besorgen lassen. Die in heiBem Alkohol geldsten Beizen werden bis zu einem Zusatz von 25% dem Sealer
123-A- zugesetzt. Einer Verdickung des Sealers kann man mit etwas Wasser entgegenarbeiten. Es resultieren
schnell trocknende, immer noch Wasser verdtinnbare Lasuren mit hohem Glanz.

Firnisse und Lasurfilme lassen sich mit Spiritus wieder entfernen.

Kolner KGGG System Komponente 2

Fond

Grundierung fur polierfahige Hochglanzvergoldung

Produkteigenschaften

Acrylharzgrundierung, Wasser verdtinnbar, Anteil organischer Losemittel < 3%, Lagerfahigkeit mindestens 1 Jahr
nach Herstellung.

Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes (>> 70%) kann von einem High-Solid-Produkt gesprochen werden. Fur
den Verarbeiter bedeutet das, dass die Anzahl der aufzubringenden Schichten, die notwendig sind um eine
geschlossene, hochglédnzende Vergoldung zu erzielen, relativ gering sind: 4 Pinselauftrage sind im Allgemeinen

vollig ausreichend. Die Grundierung zeigt einen guten Verlauf im Pinselauftrag. Nach Filmbildung resultiert ein
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harter, elastischer, druckfester und gegentber Wasser unléslicher Film.

Die restauratorische Entfernung der Filme kann mit ammoniakalischem Celluloseether erfolgen.

Das Handelsprodukt ist froststabilisiert. Das bedeutet, dass einmaliges Einfrieren und Wiederauftauen das flussi-
ge Produkt nicht zerstoren. Ein grindliches Aufrihren unter gleichzeitigem Verdinnen mit Wasser ware notwen-

dig. Frosteinwirkung z.B. wahrend des Versands ist daher nach Mdéglichkeit auszuschlieBen!

Produktbeschreibung

Kolner-GlanzGold-Grund (KGGG) Fond ist eine komplette, kalt anzuwendende, hoch polierfahige Grundierung
fur Gold, Silber, Palladium und unedle Metalle, vorzugsweise in Form ihrer Blattmetalle.

Anwendung im Streichverfahren nach Einstellung der optimalen Konsistenz mit Leitungswasser.
Kélner-GlanzGold-Grund Fond vereint die Filmeigenschaften eines Kreidegrundes mit dem eines Poliments:
hart-elastische Grundierungsschichten sind mit der Polierbarkeit und Glanztiefe eines Poliments kombiniert.

Die Glanzvergoldung auf Basis von KGGG benétigt daher weder Kreidegrund noch Poliment!

Lediglich 3 bis 4 Lagen des kalt anzuwendenden Kélner-GlanzGold-Grundes bilden den polierfahigen, haftfesten
Untergrund fur Blattgold.

Farben :

SORTE -B- polimentrot SORTE -Bi- polimentrot dunkel SORTE -O- ocker
SORTE -L- gelb SORTE -E- blau SORTE -S- schwarz
SORTE -C- weil3

Bevorzugungen :

-Bi- entspricht dem traditionellen Polimentfarbton,

-B- ist ein helleres Rot. Beide SORTEN werden

bevorzugt fir Vergoldungen angewendet,

-E- und -S- werden fur Glanzversilberungen bevorzugt,

-C- wird auch als PolierweiB ohne Metallauflage verwendet oder vom Verarbeiter mit Mixol-Abtdnkonzentraten
selbst eingefarbt

Alle Handelssorten sind untereinander in jedem Verhaltnis mischbar. Zusatz von Mixol zu SORTE-C- nicht mehr

als 3%. Kein Mixol-Zusatz zu den tbrigen SORTEN um Uberpigmentierung zu vermeiden

Anwendungsbeschreibung

Geeignet sind alle tragfahigen, festen, sauberen Untergriinde, soweit nicht unter der Grundierung korrodierend
oder grundsatzlich ihr Haftvermdgen stark eingeschréankt ist. Stark saugende (= kapillare) Untergriinde benétigen
in den meisten Fallen eine regulierende Impragnierung. Typische Untergrinde sind Gips (Stuck), Holz, Papier und
Papierwerkstoffe, kunststoffgebundene Holzwerkstoffe, auch Altbeschichtungen, soweit sie fest und tragfahig
sind. Nichteisenmetalle und manche Kunststoffe bendtigen teilweise einen haftvermittelnden Primer.

Kapillare Untergriinde, wie Holz, Gips, Papierwerkstoffe usw. benétigen einen haftvermittelnden, die Saugfahig-
keit regulierenden EinlaBgrund. Wir empfehlen Sealer P.
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Kolner-GlanzGold-Grund Fondist nur im Innenbereich anzuwenden!

Wetterbestandige Glanzvergoldungen werden mit Instacoll ausgefthrt!

Vor Anwendung der Grundierung ist das Originalgebinde gut aufzurtihren und zwischen 5 % und 10% Wasser
(Leitungswasser) zuzufugen. Verdiinnte Ansatze sollten bald verbraucht werden. Reste nicht in das Originalge-
binde zuriickgieBen!

Das gut flieBende, jetzt diinnfltissige Material wird mit einem weichen Haar- oder Kunsthaarpinsel in nicht zu
dinner Schicht auf den schwach saugenden Untergrund aufgestrichen. Es ist darauf zu achten, dass gerade

der erste Anstrich tberall und gleichmaBig den Untergrund bedeckt. Die erste Grundierung ist daher mit einem
gewissen Druck aufzubringen. Erst zum Schluss ist abschnittsweise oder ganzflachig in eine Richtung zu versch-
lichten, gegebenenfalls unter nochmals wiederholten, diinnen Grundierungsauftrag - also abweichend von den
Ublichen Lackierregeln.

Holz wird immer in Faserrichtung beschichtet. Schnitzwerk und starke Reliefs werden in Richtung der Schnittfih-
rung beschichtet. Wechsel der Farben ist dort angebracht, wo aus dekorativen Griinden eine bestimmte Farbab-

folge den Metallfarbton beeinflussen soll.

Trocknung ist erreicht, wenn die Grundierung in ihrer Gesamtheit im Farbton aufgehellt erscheint.

Es folgen nach jeweiliger Zwischentrocknung ohne Zwischenschliff noch ca. drei Grundierungsschichten mit dem
gleichen, verdiinnten KGGG. Eine Trockenfilmdicke von 150um sollte Gberall dort erreicht sein, wo spater das
Blattgold poliert werden soll.

Aufragende Holzfasern sollten nach dem 1. Grundanstrich mit scharfem Schleifpapier trocken und ohne Druck
.gekopft” werden.

Erscheinen Nadelstiche, das sind kreisrunde Locher im Durchmesser von Nadelstichen, so kann man sie leider mit
nachfolgenden Grundierungen nicht einfach ,wegstreichen”. Ursache sind Benetzungsstérungen der wasserigen
Grundierung zum Untergrund. Die oft komplexe Ursache hat zur Folge, dass Gasblasen vom Untergrund aufstei-
gen und ein Loch hinterlassen. Auch Poren kénnen die Ursache sein.

Abhilfe mdglichst schon nach dem ersten oder zweiten Grundierungsstrich: Mit 8% bis 10% Wasser verdinn-
tem KGGG betroffene Flachen tberstreichen und soweit antrocknen lassen bis die Beschichtung matt erscheint.
Dann mit dem Finger oder einem zum Ballen geformten Lappen die jetzt pastdse Grundierung in die Nadelstiche
~einmassieren”. Nach vollstandiger Trocknung die Oberflache ggf. vor der ndchsten Beschichtung leicht schlei-

fen.

Trockenbeschleunigung, z.B. mit einem Fon ist moglich, sobald die beschichtete Oberflache in ihrer Gesamtheit
matt erscheint. Zu frihes, zu heiBes und zu langes Trocknen fihrt zu Blasen und immer zu Haftungsverlust.
Vorsicht!!

Die nattrliche Trockengeschwindigkeit ist zwar abhangig vom Umgebungsklima, jedoch unter Gblichen Bedin-

gungen so hoch, dass kleinere Objekte in einem halben Tag zur Metallisierung bereitgestellt werden kénnen.
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Glattung ist trocken, nass oder kombiniert moglich. Wegen der haufigen Unsicherheit in Bezug auf das richtige
Schleifmittel soll an dieser Stelle zunachst Grundsatzliches angemerkt werden:

Fur das Arbeiten mit Schleifpapieren gelten die folgenden Regeln: Die Bestreuung des Schleifpapiers muss stets
harter sein als der zu schleifende Untergrund. Die Nummer der SchleifkorngréBe ist nicht identisch mit der
Harte des Schleifpapiers. Die Konsequenz fir das Glatten von Grundierungen aus KGGG lautet: Wahlen Sie ein
Schleifpapier mit harter Al-Oxid, Korund oder Siliciumcarbid-Bestreuung mit méglichst hoher Maschenzahl z.B.
320er-Si-Carbid-Papier. Keine billigen Baumarktpapiere ! Verwenden Sie keine stumpfen Schleifpapiere. Arbeiten
Sie mit wenig Druck. Wo es moglich ist, bevorzugen Sie das Nass-Schleifen. Hilfen fir das Nass-Schleifen von
kleinteiligen Reliefs sind auch Zahnbdrsten, Fensterleder und Feinstrumpfhosen.

Trockenglattung:
Nach Durchtrocknung der letzten Grundierungsschicht wird mit feinem Schleifpapier (ca. 240 bis 320er) vorge-
schliffen, dann mit feinstem Schleifpapier (ca. 400 bis 600er) oder feinster Stahlwolle (000) nachgeschliffen. Der

Schleifstaub ist sorgfaltig zu entfernen.

Nass-Glattung mit Wasser:

Mit wasserfestem Schleifpapier (ab 320er) und wenig Wasser wird vorgeschliffen, dann mit ca. 600er Schleif-
papier nass nachgeschliffen. Ein Zusatz von ca. 25% Spiritus zum Wasser bringt ein gleichzeitiges Anlésen der
Grundierschichten. Dies ist eine rasche aber nicht ungeféhrliche Methode!!

Nass-Glattung mit Alkohol: (Mindestalter der Grundierschichten 12 Stunden)

Ein sauberes Baumwolltuch wird mit Ethanol (Spiritus) oder Methanol (Giftig!) befeuchtet und unter Druck so
lange Uber die KGGG-Flachen gefihrt, bis durch Abtragen der Grundierungsoberflache eine véllig glatte Flache
entsteht. Durch unmittelbares Trockenreiben mit einem anderen weichen Tuch wird Glanz erzeugt.
Selbstverstandlich ist es moglich, die trockene und die nassen Glattungsmethoden zu kombinieren.

Vor Weiterarbeit (Metallisierung) missen die Grundierungsflachen wieder gut trocken sein.

Ein Vorpolieren mit dem Achaten (=Verdichten) ist weder notwendig noch ratsam - nur glatt sollten die Flachen

vor der Vergoldung sein.

Aufbringen des Blattgoldes
Das AnschielBen des Blattgoldes, vorzugsweise (loses!) Blattgold und Blattsilber erfolgt in handwerksublicher
Vorgehensweise unter Verwendung einer Netze, die aus Colnasol-Concentrat oder Adhesol zubereitet wird.

Eine Wasser-Alkohol-Netze ist ungeeignet. Diese Netze bringt nicht die notwendige Polierhaftung!

Polieren der Metalloberflachen

Beim Polieren mit den in der Vergoldertechnik GUblichen Achaten, werden die KGGG-Schichten verdichtet und
das plastische Metall durch Anpassung an die kompressible Grundierung zum Hochglanz gebracht.

Obwohl ein gewisser Druck beim Polieren erforderlich ist, kann ein zu starker Druck bzw. das zu lange Polieren

insbesondere kleiner Fldchen und Kanten zu Ablésungen von Metall und Grundierungsschichten fihren. Das

KVP Koélner Vergolderprodukte GmbH - www.kolner-vergolderprodukte.de
Phone: +49 351 862 689 50 - Fax: +49 351 862 634 91 - info@kolner-vergolderprodukte.de




handwerklich richtige MaB3 sollte an Versuchsflachen ermittelt werden.

Vor dem Polieren muss die Netze/ das Anlegemittel vollsténdig unter dem Metall getrocknet sein.
Schlagmetalle sind problematisch. Sie zeigen Polierstreifen und sollten nur mit leichtem Druck poliert werden,
weil ihre Sprodigkeit kein starkes Verdichten zulasst. Auf gut vorgeglatteten Untergriinden ist der Glanz dieser

Metalle i.d.R. meist so hoch, dass Achatpolieren nicht notwendig erscheint.

Polierweil3
SORTE-C- eignet sich auch ohne Blattmetallauflage in hervorragender Weise fur Polierwei3fassungen.
Mehrschichtig auftragen, nass glatten und unmittelbar mit dem Achaten polieren, wie bereits beschrieben.

In dieser Eigenschaft wird SORTE -C- auch fir das Grundieren von lkonen verwendet.

Kolner KGGG System - Komponente 3

Colnasol (10 g / zur Herstellung 500ml Netze)

Colnasol-Netze ist Komponente des Kolner Systems und verantwortlich fir die Polierhaftung des Blattgoldes.

Produkteigenschaften

Hautleimpraparat zur Herstellung einer Netze fir loses Blattgold. Geeignet zur Erzielung polierféahiger Hoch-
glanzvergoldungen, -Versilberungen und auch , unechte” Hochglanzvergoldungen mit Schlagmetallen.

Das auf Kélner-GlanzGold-Grund und Sprayfond abgestimmte Produkt erzeugt keine nass abriebfesten Vergol-
dungen im Gegensatz zu Adhesol.

In Kombination mit Kélner Reliefkitt verlangert es die Verarbeitungszeit des Kittes oder der Spachtelmassen

Die Lagerzeit der Gel-Tabletten betragt bei Lagerung zwischen +5° und +15°C mindestens 9 Monate. Voraus-
setzung ist eine dichte Kunststoff- bzw. Aluminiumverpackung und eine Lagerung im Kuhlschrank. Die Lagerzeit
der zubereiteten Netze betrdgt je nach hygienischen Bedingungen zwischen 1 Tag, bis zu einigen Wochen. Durch
Zusatz eines geeigneten Fungizids z.B. 0,3% Preventol wird die Lagerzeit der Flissigkeit entscheidend verldngert.
Lagerung der Netze im Kihlschrank ist nattrlich auch vorteilhaft jedoch muss das durch Warmeentzug entstan-

dene Gel vor Benutzung durch kurze Erwarmung z.B. in der Mikrowelle (5 bis 10 sec.) wieder beseitigt werden.

Zubereitung
Losen Sie bitte Geltablette (=10g) in ¥z Liter 55 © bis 65 °C heiBem Wasser. Das Gel 16st sich unter gelegentli-
chem Rihren zu einer gelb-opaken Flissigkeit. Wasser und Geratschaften mussen sauber sein! Vorratsbehalter
stets verschlossen halten und an kihlem Ort lagern.
Colnasol-Concentrat heif3 16sen,
bei Raumtemperatur verarbeiten,

Gel und Lésung kuhl lagern!

Fur Schlagmetalle wird eine héhere Leimkonzentration notwendig: statt V2 Liter Wasser nur ca. 400 ml (cc) .
Vergl. A

KVP Koélner Vergolderprodukte GmbH - www.kolner-vergolderprodukte.de
Phone: +49 351 862 689 50 - Fax: +49 351 862 634 91 - info@kolner-vergolderprodukte.de




Anwendungsbeschreibung

Colnasol-Netze mit breitem, weichen Haarpinsel oder einem Paintpad 2- bis 3-mal nass-in-nass auf die mit
KGGG/ Sprayfond vorbereitete und geglattete Flache auftragen. Die gleichmaBig genetzte Flache sollte jedoch
nicht mehr als einen geschlossenen Flissigkeitsfilm aufweisen.

Das Blattmetall wird nun sofort mit dem AnschieBpinsel aufgebracht.

Abschnittweise arbeiten. Die Netze sollte das Blattmetall nicht durchdringen! Deshalb Blattmetallabschnitte erst
dann mit einem weichen Haarpinsel andriicken, wenn deutliches Straffen der Metalle sichtbar ist. Auch das zu
frihe Andricken mit Watte verursacht unter Umstanden Flecken.

Eventuelle Fehlstellen mit einem feinen Haarpinsel nachnetzen und erneut vergolden. Doppelvergoldung durch
Netzen der Metalloberfléache ist méglich. Sollten sich dabei Benetzungsstérungen auf der unteren Metalloberfla-
che einstellen, so kann mit einer Spur Alkohol (Spiritus) zur Netze die Flachenbenetzung verbessert werden (das

.Perlen” wird vermindert).

Polieren der Blattmetalle

Das Polieren mit einem Achat erfolgt in Ublicher handwerklicher Technik. In Abhangigkeit von Temperatur, Luft-
feuchte und Blattmetalldicke sind folgende Mindestwartezeiten empfohlen:

Blattgold - 6 Stunden

Blattsilber - 8 Stunden

Schlagmetalle - 12 Stunden

Anmerkung: unsere Verdinnungsversuche beziehen sich auf Leitungswasser mit 21-28 °C. D.h. bei geringerer

Wasserharte kann die Leimkonzentration evtl. erniedrigt werden.

Kolner KGGG System

Sprayfond
Glanzgold Grund far Spritzverfahren

Als schichtbildende Komponente bildet Sprayfond den wesentlichen Bestandteil des K&Iner-Systems.

Produkteigenschaften

Sprayfond ist ein speziell fiir das Spritzverfahren eingestellter KéIner-GlanzGold-Grund (KGGG) Es sollte wegen
dieser Einstellung nicht fur das Streichverfahren Verwendung finden. Die beim KGGG beschriebenen Produktei-
genschaften, Sorten, Untergriinde, Vorarbeiten der Untergrinde, Anwendung nur fir den Innenbereich, Tro-
ckenbeschleunigung, Glattungsverfahren, Aufbringen und Polieren der Blattmetalle sowie schlief3lich die beson-
deren Techniken incl. Polierweif3 sind identisch. Unterschiede gibt es nur im Auftragsverfahren, in der Anzahl der

Schichten und in einem bei Holzuntergriinden wichtiger werdenden Zwischenschliff.
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Anwendungsbeschreibung

Vor Anwendung der Grundierung ist das Originalgebinde gut aufzurtihren - bei 4-Lt-Gebinden mit langem
Spatel - und eine abgezweigte Menge mit ca. 10% Leitungswasser zu verdinnen. Die Spritzkonsistenz sollte bei
ca. 25 Sekunden (DIN 4mm, 20°C) liegen. Die optimale Spritzluftmenge ist durch Versuche zu ermitteln (gerat-
abhangig!) Zur Anwendung kann ein Niederdruck-Spritzgerdt gelangen, eine 1,5mm-Ddise hat sich als optimal
erwiesen. Trotz der fUr diese Gerate typischen geringen Spritznebelemission missen die handwerksublichen
Sicherheitsregeln beachtet werden.

Wasserverdiinnbare Produkte werden in einer etwas anderen Technik gespritzt, als Ubliche Kunstharzlacke: Der
Spritzabstand zum Obijekt ist rel. gering. Es wird abschnittsweise in verhaltnismaBig dicker Schicht gespritzt,
fertige Flachen werden nicht mehr tGbernebelt. Die Spritzdise bleibt immer im gleichen Abstand, senkrecht zur
Spritzflache. Auch sollte man einen angefeuchteten Haarpinsel bereithalten um unvermeidliche Unregelmalig-

keiten in tiefen Reliefs etc. sofort nach dem Spritzen beseitigen zu kénnen.

Kapillare Untergriinde (Holz, Gips, etc.) benétigen eine haftvermittelnde Impréagnierung auf gleicher Bindemittel-
basis. Bitte verwenden Sie hierzu Sealer P.

Die impragnierten und trockenen Objekte werden mit dem verdinnten Sprayfond in einer gut verlaufenden
Schicht gespritzt. Wichtig ist, dass diese erste Schicht vollstdndig durchtrocknet! Diese erste Grundierung zeigt
noch rel. starke Struktur, auch Nachfallen in den Holzporen sowie ein Aufstehen gequollener Faserteilchen. Die-
se, aus der Grundierungsschicht herausragenden Fasern werden trocken mit scharfem Schleifpapier (ca.240er)
.gekopft” und der Schleifstaub grtindlich (!) entfernt.

Dann wird eine zweite Schicht desselben verdiinnten Materials aufgespritzt. Stark reliefierte Leisten dabei dre-
hen, so dass die DUse immer senkrecht zum Flachenteil steht.

Danach die Beschichtung gut durchtrocknen lassen, Farbtonaufhellung abwarten! Die trockene Oberflache zeigt
noch eine leichte Struktur, die beim spateren Glatten vollstandig entfernt wird. Ein Nachfallen in den Poren findet
nicht mehr statt. Sollte die Holzstruktur dennoch sichtbar werden, wurde zu diinn gespritzt. In diesem Fall ware
ein dritter Spritzgang notwendig. Im Allgemeinen reichen zwei Spritzgange aus; auch hier sollte eine Mindest-
schichtdicke von

150 um auf glatten, porenfreien Untergriinden mindestens erreicht werden.
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Verarbeitungsanleitung fiir Kélner Ceramic kt5 - Ceramic kt5-hv

Vergoldung auf Porzellan oder Keramik

Kolner Ceramic Produkte wurden fir die (kalte) Restaurierung von vergoldeter Keramik entwickelt.

Kolner Ceramic kt5 (50 ml)
Anlegemittel fur kleine Reparaturen innerhalb bestehender keramischer Vergoldungen. Als FlUssigkeit aufzutra-

gen und nach Filmbildung mit Transfergold hochglanzend zu vergolden.

Ko6lner Ceramic kt5-hv (50ml)
Anlegemittel in Gelform. Mit diesem Produkt kénnen kleine Fehlstellen und Ausbriiche im Keramikuntergrund

ausgefullt werden. Nach Filmbildung kann hochglanzvergoldet werden.

Ko6lner Ceramic Size (50ml)
Kt-5 und Kt5 hv gel
Anlegemittel fur Hochglanz — Vergoldung auf Porzellan und Keramik

Produkteigenschaften
Ceramic Size ist ein wasserverdiinnbares, butylcarbitolhaltiges Anlegemittel zur Reparatur und Erganzung von
Fehlstellen hochglanzender Vergoldungen an Keramiken, insbesondere Porzellan. Das kalt aufzubringende Anle-
gemittel 16st das Problem der Restaurierung von Glanzgold wo ein erneutes Brennen nicht in Frage kommt oder
zu aufwendig erscheint.
Es werden zwei Lieferformen angeboten:

Ceramic KT-5 (niedrigviskos, fir Pinselauftrag)

Ceramic KT-5hv (hochviskos, fur Spatelauftrag)

Beide Produkte kénnen auch gemischt oder wechselnd aufgetragen werden, auch das Verdiinnen mit Wasser
ist moglich. Entfernung der Filme mit verdiinntem Ammoniak moglich. Pinsel und andere Werkzeuge sind sofort
nach ihrem Einsatz mit Wasser auswaschbar. Beim Arbeiten mit Ceramic Size sind die handwerklich Ublichen
Sicherheitsregeln fir den Umgang mit Kunstharzen einzuhalten.

Die Lagerfahigkeit der gut verschlossenen Flaschen betragt min.1 Jahr.

Anwendungsbeschreibung

Auf sauberes Porzellan und hart gebrannte Keramik kann Ceramic Size direkt aufgetragen werden, da durch
Sinterbrand keine Kapillaren vorhanden sind. Noch saugféhige Kittungen werden zunachst mit verdinntem
KT-5 vorgestrichen. Weitere Schichten werden erst aufgetragen, wenn der Vorstrich trocken ist als auch nach
Durchtrocknung jeder einzelnen Folgeschicht. Zwischenschliffe sind nicht notwendig.

Durch Anwendung von KT-5hv laBt sich die Anzahl der Schichten bis zum Niveauausgleich reduzieren. Die Ge-
samtschichtdicke aller Auftrage sollte jedoch 1Tmm nicht wesentlich Gberschreiten.

Kt-5 und KT-5hv sind zur Auflage von Blattmetallen, vorzugsweise Blattgold bestimmt.
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Da eine deutliche Klebrigkeit der Filme nach Durchtrocknung fehlt, ist Transfergold zu bevorzugen. Loses Blatt-

gold kann aufgelegt werden, um mit Seidenpapier angedriickt zu werden.

Das Transfermetall wird mit der Schere zugeschnitten und erst dann auf die Reparaturstelle gebracht, wenn die
Ceramic Size-Filme durchgetrocknet sind.

Es darf keine deutliche Oberflachenklebrigkeit mehr fiihlbar sein ! Andernfalls fallt die Vergoldung nicht
spiegelglénzend aus und es zeigen sich spater feine Schrumpffalten im Metall.

Die Wartezeit vor Vergoldung kann bei dickeren Schichten durchaus 24 Stunden dauern.

Das Transfergold wird von der Papierseite her mit Watte angepresst und nach Abziehen des Transferpapiers er-
neut mit Watte angedriickt, bevor es mit sauberer Baumwollwatte in eine Richtung poliert wird.

Das Verfahren kann wiederholt werden, wenn Fehlstellen im Metall vorhanden sein sollten. Bei extrem kleinen
Fehlstellen hat sich bewahrt, einen Stift aus dickem Filz zuzuschneiden und mit diesem Werkzeug einen leichten,

punktférmigen Druck auf das Transferpapier auszulben.

Die so erzielten Vergoldungen erscheinen dauerhaft spiegelglanzend. Sie kénnen unter Glanzverlust mit elasti-
schem Acrylharzlack (bevorzugt wassriger Lack) den Gbrigen Goldflachen im Glanzgrad angepasst werden.
Verwenden Sie keinen Schellack! Der wird zu spréde und fiihrt zu Craqueléebildung - es sei denn, gerade dies ist

erwinscht.

Die Vergoldungen sind griff- und wasserfest auch wetterfest, jedoch nicht geeignet, etwa intensive Nassreinigun-

gen zu Uberstehen. Auch bleiben die Vergoldungen kratzempfindlich.

Eine , Auffrischung” stark strapazierter KT-5-Goldflachen kann unter Verwendung von Instacoll-Aktivator durch-
gefuhrt werden. Der Instacoll- Aktivator wird hauchdlnn Gber die gesamte Altvergoldung gebracht und nach
Trocknung sofort erneut mit Transfergold belegt.

(Vergleichen Sie bitte auch die Ausfiihrungen zum Instacoll-System in dieser Broschire.)

Der Instacoll-Aktivator versagt jedoch, wenn die Vergoldung eine Firnisschicht (oder Zaponlack) aufweist.
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Verarbeitungsanleitung fiir Kélner Miniatum/Miniatum INK

Vergoldung auf flexiblen Untergriinden
K&lner Miniatum Produkte wurden entwickelt fur die Vergoldung von Malereien und Schriften (Kalligraphie).
Anlegemittel fur das Vergolden auf Papier, Leder, und Pergament. Einfach anzuwenden. Anlegen, trocknen las-

sen und innerhalb der néchsten 24 Stunden mit Transfergold metallisieren.

Miniatum klar/gelb (50ml)

Spiegelglanz Anlegemittel fur Vergoldung auf Papier und Flexiblen

Produkteigenschaften

Miniatum ist ein Anlegemittel auf Basis einer wassrigen, glycolhaltigen Acrylatdispersion. Verwendet wird das
Anlegemittel zur Erzielung hochglanzender Vergoldungen und Versilberungen insbesondere auf Papier und an-
deren flexiblen, aber auch starren Untergriinden.

Das Anlegemittel enthalt geringe Mengen Butylcarbitol. Fir ausreichende Beltftung am Arbeitsplatz ist zu sor-
gen. Das frostbestandige Miniatum sollte bei Raumtemperatur wie geliefert verarbeitet werden. Eine zusatzliche
Verdiinnung mit Wasser ist moglich, sollte aber ca. 5% nicht Gberschreiten. Die Lagerfahigkeit betragt min-
destens 1 Jahr nach Herstellung. Reinigung von Pinseln, Schreibfedern usw. mit Wasser und Seife, solange das
Anlegemittel noch keinen Film gebildet hat. Bei ldangeren Arbeiten kann auch eine Zwischenreinigung mit Wasser
notwendig werden, insbesondere bei hoheren Umgebungstemperaturen. Nach Filmbildung ist Reinigung mit
Alkohol oder Aceton maglich.

Produktbeschreibung

Metallisierungen auf Miniatum haften permanent auf einem elastischen Film. Ein Brechen oder Abblattern des
Metalls ist selbst bei bewegten Buchseiten nicht zu erwarten. Die Haftung ist gewahrleistet auf Papier, Perga-
ment (entfettet), Glattleder und verschiedenen Kunststoff-Folien(weichmacherfrei), ebenso auf metallkaschierten

Papieren (Aluminium) und vielen anderen nichtsaugenden Untergriinden.

Besondere Bedeutung hat Miniatum fur Echtvergoldungen im Bereich der Buchmalerei: auch ohne Achatpolieren
lassen sich Flachen mit spiegelndem Hochglanz erzielen die besonders edel wirken, wenn auf kleinen Flachen ein

erhabener Auftrag des Anlegemittel erfolgt .

Papiersorten: Es sollten im Hinblick auf die Wertigkeit der Metallauflagen nur qualitativ gute, saurefreie Papiere
ab einem Flachengewicht von mindestens 120g/m2 verwendet werden. Strukturierte Papiere bewirken auch

Struktur in der Vergoldung - daher méglichst glatte Papiere verwenden!

Glattung strukturierter Papiere vollflachig oder partiell, ist mdglich durch mehrfachen Auftrag von verdiinntem
Koélner KGGG Fond (+ ca. 10% Wasser). Dabei ist ein mindestens 200g-Karton vier Mal im Trockenabstand mit
K6lner-KGGG Fond zu beschichten. Flachenbegrenzungen lassen sich mit leicht zu entfernendem Schriftschablo-
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nenband herstellen.
Nach Trocknung der letzen Schicht des Glanzgoldgrundes wird noch vor der Entfernung des Schriftschablonen-
bandes mit Alkohol geglattet und mit einem trockenen Tuch nachpoliert. Auf diesem Untergrund lasst sich nun

mit Miniatum eine strukturfreie Vergoldung oder Versilberung aufbringen.

Anwendungsbeschreibung

Miniatum wird entweder mit einem weichen Haarpinsel oder einer Ziehfeder sofort auf den glatten, wenig oder
nicht saugenden Untergrund aufgetragen. Bei Kunststoff-Folien sollten Haftungsprifungen vorausgehen.

Linien oder kleinste Flachen konnen unmittelbar mit erhabener Textur angelegt werden. GréBere Flachen
und/oder saugende Untergriinde werden zunachst mit Miniatum vorgestrichen und erhalten erst nach guter
Durchtrocknung einen zweiten, erhabenen Pinselauftrag.

Ein mehrfacher Pinselauftrag vermindert auch etwas die Struktur nicht ganz glatter Untergriinde.

Das Aufbringen der Blattmetalle ist grundsatzlich erst nach vollstandiger Durchtrocknung aller Anstrichschichten
auszufihren. Eine deutliche Klebrigkeit ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr festzustellen. Die Durchtrocknung,
insbesondere bei dickem oder mehrschichtigem Auftrag dauert (klimaabhéngig!) ca. 5 Stunden oder langer.
Alte, Uberlagerte Filme kénnen mit Instacoll-Aktivator zur Metallhaftung reaktiviert werden.

Um sicher zu gehen, daf3 dickere Filme auch wirklich durchgetrocknet sind wird empfohlen, das Anlegemittel am
Abend aufzutragen und erst am nachsten Morgen zu metallisieren. Lediglich sehr dinne Filme kénnen nach ein
bis zwei Stunden vergoldet werden.

Die Zeit der sicheren Metallhaftung betréagt nach Auftrag der letzten Miniatum-Schicht ca. 24 Stunden, fir
Schlagmetall maximal 8 Stunden Verwendung findet vorzugsweise Transferblattgold oder -Silber, das mit der
Schere fladchendeckend zugeschnitten wird. Mit Hilfe von Watte wird von der Transferpapierseite das Blattmetall
fest auf den Miniatumfilm angerieben. Das Papier wird vorsichtig entfernt, sodass event. noch nicht haftende
Metallteile nochmals von der Transferpapierseite her angerieben werden kénnen. Nach vollsténdigem Abziehen
des Transferpapiers wird das Metall nochmals mit Watte senkrecht angepresst und dann mit Watte in eine Rich-
tung poliert. Baumwollwatte ist zum Polieren zu bevorzugen. Ein Achatpolieren ist nicht moglich.

Schlagmetall wird zugeschnitten, mit einer Pinzette aufgelegt und direkt mit Watte senkrecht angepresst und
dann mit Watte poliert. Die resultierende Vergoldung oder Versilberung ist randscharf und weist Spiegelglanz
auf. Silber und Schlagmetall wird im Laufe der Zeit oxidieren. Ein Schutz vor Oxidation bietet das vorsichtige
Uberstreichen mit Nitro- oder Acrylharz-Klarlack. Um ein Anquellen des Miniatumfilms an winzigen Fehlstellen

oder von den Kanten her auszuschlieBen empfiehlt sich die Verwendung von Sealer 123-A- als Firnis.

Kolner Miniatum INK (5 - 50ml

Tusche Anlegemittel fur Vergoldung auf Papier

Produkteigenschaften
Synthetisches Anlegemittel in Tuscheform fur Blattmetall und Blattsilber fur stark glanzende jedoch nicht polier-
fahige Metallisierungen.
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Miniatum-Tusche wurde zur Ergdnzung von Miniatum entwickelt. Die Verarbeitung erfolgt mit Schreib- und
Zeichenfedern unter Verwendung verschiedenster Zeichengerate. Feinste Linien in Blattgold oder -Silber und
Schriften und Zeichnungen mit hoher Metallprazision werden ermoglicht. In Kombination mit Miniatum sind alle
kalligraphischen Blattvergoldungen durchfthrbar.

Die Metallisierungen haften permanent auf dem elastischen Film. Ein Brechen oder Abblattern ist selbst bei be-
wegten Buchseiten nicht zu beflirchten. Auf anderen Untergriinden als Papier sind Benetzung und Filmhaftung
zu prifen. Wegen der Gefahr des ,,Blindwerdens” ehemalig hochglanzender Metallisierungen dirfen Kunststof-
fe keine Weichmacher enthalten .

Papiersorten: vergleichen Sie hierzu bitte die Ausfiihrungen bei Miniatum.

Anwendungsbeschreibung

Miniatum-Ink wird unverdinnt bei Raumtemperatur mit Schreib- und Zeichenfedern, einem Tusche- oder Tin-
tenflllhalter oder einer Ziehfeder verarbeitet. Als besonders praktisch hat sich der Art-Pen (Rotring) erwiesen,
da nicht nur schneller Federwechsel, sondern auch durch den Tusche-Konverter eine einfache Regulierung der
Tuschemenge moglich ist.

Ein Konverter ist auBerdem leicht zu reinigen, da man ihn in Einzelteile zerlegen kann. Miniatum-Ink kann ohne
weiteres einige Tage in geschlossenen Fullfederhaltern verbleiben, ohne daf3 eine Verklebung der Feder zu be-
flrchten ist. Sollte dennoch eine Verklebung das Anschreiben des Fillhalters storen, so reicht das Auswaschen
der Feder mit Wasser.

Nach Entleerung der Schreibgerate bitte gut mit Wasser durchspllen und bis zur néchsten Benutzung mit Wasser
gefullt halten. Alle Gbrigen Schreibgerate sofort nach Benutzung mit Wasser reinigen und abtrocknen.

In der Regel reicht ein einfacher Tuscheauftrag. Bei starker saugfahigen Papieren wird ein zweiter Tuscheauftrag
notwendig. Flachige Auftrage werden ginstiger mit Miniatum ausgefthrt.
Vor Auflage des Transfermetalls (vergl. Ausfiihrungen bei Miniatum) muss die Tusche gut durchtrocknen, was bei

linearem, einfachen Auftrag nach ca. ¥2 Stunde erfolgt ist. Ein Vergolden ist danach 2 bis 3 Sunden mdaglich.
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Verarbeitungsanleitung fiir Kélner Permacoll

Permacoll klar/rot (100 ml - 500 ml - 1000 ml - 4000 ml)

Dauerklebriges Anlegemittel auf Acrylbasis fur innen. Hat mehr Klebkraft als Instacoll und ist daher besonders
geeignet fur die Vergoldung mit Schlagmetall. Bei allen Schlagmetallen zeigt dieses sehr hochwertige Klebemit-
tel den besonderen Glanz. Mit dem roten Permacoll kann eine Polimentvergoldung auf einfache Weise imitiert

werden. Besonders auch fir matte Vergoldungen mit Echtgold geeignet.

Produkteigenschaften

Permacoll-Size ist ein dauerklebriges Anlegemittel auf Basis eines wasserverdiinnbaren Acrylates. Permacoll-Size
trocknet innerhalb 15 bis 30 Minuten, in Abhangigkeit von der Auftragsstarke und Oberflachenbeschaffung. Es
wird verwendet zur Erzielung dekorativer, glanzender Metalloberflachen, die nicht dem Wetter und starker me-
chanischer Belastung ausgesetzt sind. Permacoll-Size-Filme kénnen mit Testbenzin vollstandig entfernt werden.

Die wassrige, nach Filmbildung deutlich klebrige Kunststoffdispersion wird im Handel auch als , Vergoldermilch”
oder , Schnellmixtion” bezeichnet.

Lagerfahigkeit mindestens 1 Jahr Nach Herstellung. Pinselreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Frostbestandigkeit der fltssigen Lieferform ist nicht gegeben. Das |6semittelfreie Produkt darf nur mit sauberem

Wasser verdinnt werden.

Produktbeschreibung

Permacoll-Size eignet sich als Anlegemittel fur Blattmetalle aller Art auf glatten, strukturierten und nichtsaugen-
den Untergrinden der unterschiedlichsten Werkstoffe. Anwendungen finden sich beispielsweise in der Rahmen-
leistenfertigung, in der partiellen Vergoldung von lkonen, bei der Herstellung von Dekorationen fur Schaufenster

und Theater sowie bei der Wand- und Deckengestaltung.

Anwendungsbeschreibung

Saugende Untergriinde wie Gips, Holz oder Holzwerkstoffe impragnieren mit Sealer-123-A.

Ein einmaliger, gleichmaBiger Anstrich mit Permacoll-Size ist meist ausreichend. Nichtsaugende Untergriinde wie
lackiertes Holz oder Kunststoffe kénnen, soweit sie fett- und staubfrei sind, sofort mit Permacoll-Size beschichtet
werden. Wegschlagende (matte) Bereiche erhalten einen zweiten Anstrich.

Nach Trocknung des Films - erkennbar am gleichmaBigen Glanz und Farbtonvertiefung des Untergrundes - wird
loses Blattmetall oder Transfermetall aufgebracht. Es genigt ein leichtes Abreiben mit Kélner Tuch um gleichméa-
Bigen Glanz zu erzielen. Vorsicht bei Echtgold, wenig Druck!

Der erzielbare Glanz ist abhangig von der Untergrundglatte und der Metalldicke: die starkeren Blattmetalle
zeigen den hoheren Glanz. Oxidierende und sehr diinne Blattmetalle kdnnen zum atmospharischen und mecha-

nischen Schutz mit Uberzugslack transparent Giberzogen werden.
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Kolner Rapid fiir Schriftvergoldungen auf Stein

einfach — schnell - sicher — hochwertig

Kolner Rapid ist ein Klebemittel, dass speziell fir das Vergolden von in Stein gemei3elten oder sandgestrahlten
Buchstaben und Zeichen, wie zum Beispiel bei Grab- und Gedenksteinen, entwickelt wurde. Reparaturen und
Restaurierungen von Vergoldungen in Stein kénnen mit Kélner Rapid schnell und zweckmaBig an Ort und Stelle
ausgefihrt werden.

Kolner Rapid ist nicht geeignet fir das Vergolden von Fléachen. Fur solche Vergoldungen empfehlen wir das Kol-

ner Instacoll System.

Kélner Rapid entspricht allen Anforderungen einer dauerhaften AuBenvergoldung fir Buchstaben und Zeichen
auf Stein. Das Produkt ist auf Wasserbasis hergestellt und einfach und schnell zu verarbeiten. Das Ergebnis ist
eine hochwertige und glanzende Vergoldung. Abhangig von der Qualitat des Blattgoldes und der Umgebungs-
einflUsse ist eine KoIner Rapid Vergoldung viele Jahre haltbar. Eine Vergoldung auf einem liegenden Stein wird,
unter anderem durch stehendes Regenwasser, generell weniger lange schén und haltbar bleiben, als eine Vergol-

dung auf einem stehenden Stein.

Verarbeitung

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Abhangig von der Saugkraft des Steins werden
ein oder zwei Schichten Rapid aufgetragen. Buchstaben und Zeichen die bereits vergoldet waren, werden zuvor
grundlich gereinigt. Reste von Blattgold oder Haftmitteln werden entfernt. Fir die Verarbeitung wird kein Haft-

primer verwendet.

Anwendung

Die gelbe Farbe des Rapid ist perfekt als Untergrundfarbe fir Blattgold geeignet. Verwenden Sie einen Synthe-
tikhaarpinsel (Toray) fir das Auftragen des Kélner Rapid auf die Schrift. Nach der Trocknung (abhéngig von der
Dicke der aufgetragenen Rapid Schicht, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit) von ungeféhr 15 Minuten, kann
mit dem Vergolden oder mit dem Auftragen einer zweiten Schicht Rapid angefangen werden. Vor dem Vergol-
den muss die Rapid Schicht vollstandig getrocknet sein.

Die vorhandene sanfte Klebkraft ist genau richtig um mit losem oder transferiertem Blattgold eine hochwertige
Vergoldung zu erzielen. Abhangig von den Umgebungsumstanden bleibt die Klebkraft bis zu 8 Stunden ausrei-

chend erhalten um das Objekt mit Blattgold zu vergolden.

Nachdem das Blattgold aufgebracht wurde, kann dieses sofort mit einem Instacoll Tissue kraftig angedrtckt und
leicht poliert werden. Bitte verwenden Sie keinen Vergolderpinsel, da dieser ftr das Andrticken des Blattgoldes
zu weich ist. Vertiefungen, in denen das Andriicken schwierig ist, kann das praktische Instacoll Tool verwendet
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werden. Das Tool besteht aus weichem Gummi und ermdglicht durch seine Form auch das Andricken von Blatt-
gold in Vertiefungen. Blattgold und Kélner Rapid, welche auBerhalb der zu vergoldenden Flache gelangt sind,
konnen auf gebrauchlichen Art und Weise entfernt werden. Kélner Rapid ist 16slich unter anderem mit Ethanol.

Wetterbestandigkeit

Eine Vergoldung mit Kélner Rapid kann bereits nach wenigen Tagen, bei normalen Wetterumstanden, ausgesetzt
werden. Zu unterscheiden ist jedoch zwischen einem liegenden und einem stehenden Stein. Bei einem liegenden
Stein kann eventuell Regenwasser in die Schrift laufen. Je nach Wetterumstanden und Jahreszeit muss durch den
Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen auch mit der Bildung von Kondenswasser gerechnet werden.

Bei Zweifeln empfehlen wir die Trockenzeit auf einige Wochen zu verlangern.

Verarbeitungsanleitung fiir Kélner Reliefkitt

Kolner Reliefkitt(150 g - 400 g - 750 g)
Mittel fGr Reparatur von Bilderrahmen und Reliefs aus Gips und Holz.

Produkteigenschaften

Pulverférmige Mischung eines mineralischen Bindemittels kombiniert mit Fillstoffen, Additiven und einem weite-
ren, organischen Bindemittel.

Ungiftig, Feinstaube jedoch nicht einatmen.

Kahl und vor Luftfeuchtigkeit geschitzt mindestens 2 Jahre lagerfahig. Vor erstmaligem Gebrauch Pulver kurz
durchmischen. Behalter nach Gebrauch dicht verschlieBen. Ersatzstlicke aus Kolner Reliefkitt sind nicht wetterbe-

standig.

Produktbeschreibung
Kolner Reliefkitt dient in Kitt- und Spachtelkonsistenz der Reparatur, Erganzung, RiBschlieBung und Modellierung
von Ersatzsticken fur Bilderrahmen und plastischen Reliefs insbesondere aus Gips, Holz und Holzimitationsmas-

sen. Freies Modellieren und Spanen kleinerer Werkstlcke ist ebenfalls moglich.

Anwendungsbeschreibung

Zur Erzielung einer guten, riBfreien Anhaftung des Kittes am Untergrund ist es notwendig, stark saugende
Grunde wie Gips oder Weichholz in ihrer Saugfahigkeit einzuschranken. Als Impragnierungen wird Sealer 123-A-
empfohlen. Nicht saugende Untergriinde und Untergriinde unsicherer Eigenschaften sollten durch Vorversuch

auf ihre Haftung Gberprift werden.

Grundsatzlich sollte zur Erzielung der jeweils gewlnschten Verarbeitungskonsistenz so wenig wie mdglich An-
setzflussigkeit verwendet werden. Als AnsetzflUssigkeit eignet sich sauberes Leitungswasser oder Colnasol-Netze.
Eine Geltablette auf %2 oder 1 Liter Wasser ergibt eine Ansetzflissigkeit, die die Aushartung des Reliefkittes
deutlich verzogert.
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Das optimale Flussigkeit/Pulver-Verhaltnis zur Erzielung von Kittkonsistenz liegt bei 30g Flussigkeit auf 100g
Reliefkitt-Pulver.

Die gut vermischten Komponenten bilden zundchst eine krimelige Masse, die mit den Handen weiter geknetet
wird bis ein homogener Kitt entsteht. Durch die Handwarme entsteht schnell ein weiches Produkt, welches bei
zuviel Wasser zum Kleben neigt. In diesem Fall kann durch Hinzufligen von etwas Pulver wieder die richtige Kon-
sistenz erknetet werden. GréBere Kittmengen, die nicht sofort verarbeitet werden, unter einem feuchten Tuch
0.4. lagern, damit duBerliche Krustenbildungen vermieden werden. Der Kitt wird in die staubfreie und eventuell
impragnierte Fehlstelle mit etwas Druck eingepasst. Die plastische Masse muf den Untergrund beim Einpassen

benetzen. Nur so wird gute Haftung und RiBfreiheit gewahrt.

Der Kitt wird mit den Handen und Modellierwerkzeugen im plastischen Zustand geformt. Es kann glnstig sein,
die Werkzeuge zur Erzielung héherer Oberflachenglatte mit Wasser anzufeuchten. Bis zur Aushartung sollte die

Kittung ohne weitere Bearbeitung unberthrt ruhen!

Das Herstellen von Ersatzsticken in Formen aus Hautleim oder Silikonkautschuk erfolgt durch Einpressen der kit-
tartigen Massen in die Formen. Es ist darauf zu achten, daB die Pressmassen keine Hohlrdume durch Luftblasen

aufweisen. Ausformung erst nach vélliger Aushartung,frihestens nach 1 bis 2 Stunden!

Bearbeitung ausgeharteter/trockener Reliefkittmassen

Koélner Reliefkitt bindet je nach Art und Menge der Ansetzflissigkeit in wenigen Minuten bis ca. nach 1 Stunde
ab. Danach enthalt das Reparaturstlick noch viel Wasser. Deshalb kann zundchst nur eine relativ grobe Bear-
beitung stattfinden. Fur die Feinbearbeitung mit Raspel, Feile, Schleifwerkzeugen usw. ist das Verdunsten des
UberschuBwassers abzuwarten, was mindestens 24 Stunden dauert, jedoch ohne weiteres durch Wéarmezufuhr

beschleunigt werden kann.

Nach abschlieBender Trockenglattung, was bis zum deutlichen Glanz méglich ist, kann ohne weitere Vorarbeit

das Reparatur- oder Reliefteil gefasst oder sogar direkt mit Colnasol-Netze vergoldet werden.

Glanzvergoldung bearbeiteter Reliefkitt-Oberflachen

Kleine Reparaturstellen und Ersatzstlicke kénnen nach sorgfaltiger Glattung unter Verwendung von Col-
nasol-Netze direkt (!) mit Blattgold oder Blattsilber belegt werden. Ein Achatpolieren der Echtmetalle ist moglich.
Kleine Reparaturen z.B. an Rahmenleisten wahrend des Aufbaus von Ausstellungen, werden auf diese Art schnell

und unkompliziert ausgefihrt.
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